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Sn Estanho 0,000 0,350

Al Alumínio Dif Dif

APROVAÇÕES

Qualidade:

Mn Manganês 0,000 0,500

Mg Magnésio 0,000 0,100

Fe Ferro 0,000 1,000

Cu Cobre 3,000 4,500

ELEMENTO MÍNIMO MÁXIMO

Si Silício 10,500 12,000

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

CÓDIGO LIGA SAE 303 DENOMINAÇÃO AL  303

IDENTIFICAÇÃO Fardos de aprox. 500Kg com etiqueta identificando o peso, o nº de peças e o lote.

EMBALAGEM Arqueados com 3 fitas metálicas, envolvidos em pelicula de pvc.

APLICAÇÃO Conf. Necessidade do Cliente

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAL

ETM AL 303

DATA REV 11/03/13

REVISÃO 0

Ni Níquel 0,000 0,500

0,5000,000OutrosOUTROS

Zn Zinco 0,000 2,900
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